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Ayandeh Bank, Teheran (Iran)
Armani economics group
Armani Architectural Dep. 

Bauvorhaben
Bauherr
Architekt
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Boulevard Expo, Astana (Kasachstan)
INK Architects
IBRAYEV ALIBEK

Bauvorhaben
Architekt 
Fotograf
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Dreifachsporthalle Altdorf (Deutschland)
Dömges Architekten AG 
Erich Spahn

Bauvorhaben
Architekt 
Fotograf
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Zerres Logistikzentrum, Mönchengladbach (Deutschland) 
Schrammen Architekten BDA 
Schrammen Architekten BDA

Bauvorhaben
Architekt
Fotograf
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VIB Vermögen AG, Neuburg (Deutschland)
VIB Vermögen AG, Neuburg (Deutschland)

Bauvorhaben
Architekt
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Bauvorhaben
Bauherr

Iran Mall, Teheran (Iran)
Alborz Tat Construction Development Co.



                       Referenzen

© Greg Bannan

© Greg Bannan

BF20d-2023/04Änderungen und Irrtümer vorbehalten 08

Bauvorhaben
Architekt 
Fassadenbauer

Tuchfabrik, Berlin (Deutschland)
nps tchoban voss GmbH
Metallbau Windeck GmbH
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The Classic Oldtimer Hotel, Ingolstadt (Deutschland)
adam architekten, München
G+H Fassadentechnik GmbH, Hamburg
Florian Schreiber

Architekt 
Fassadenbauer
Fotograf

Bauvorhaben
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Neubau Forschung Weishaupt GmbH, Schwendi (Deutschland)
Max Weishaupt GmbH
ZG Architekten GmbH, Ulm
Daniel Scheffold Fotograf

Bauvorhaben
Bauherr
Architekt
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simatec ag, Wangen an der Aare (Schweiz)
simatec ag, Wangen an der Aare (Schweiz)
Stefan Marthaler
NEBA Therm AG

Fotograf
Fassadenbauer

Bauvorhaben
Bauherr
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Joycity, Yantai (China)
COFCO Land Holdings Limited
Callsion
YUANDA Façade

Architekt 
Fassadenbauer

Bauvorhaben
Bauherr
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smart optics, Bochum (Deutschland)
Friemel Fuhrmann Grundstücks Gbr
Plassmeier GmbH
Alubau PuhlmannFassadenbauer

Bauvorhaben
Bauherr
Architekt
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Tbilisi Prosecutor‘s Office (TPO), Tiflis (Georgien)
Justizministerium Georgien
Architects of Invention
Eurofasad Ltd.
Mari Nakani-Mamasakhlisi

Fassadenbauer
Fotograf

Bauvorhaben
Bauherr
Architekt
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MHK, Kiel (Deutschland)
Müllverbrennung Kiel GmbH + Co. KG
Ulrich Steuber, Osdorf
Jan-Frederik WällerFotograf

Bauvorhaben
Bauherr
Architekt
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PSD Bank, Regensburg (Deutschland)
PSD Bank, Regensburg (Deutschland)
Dömges Architekten AG
Stefan HankeFotograf

Bauvorhaben
Bauherr
Architekt
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Ob Uni- oder Metallic-Farbtöne nach RAL, Pantone, NCS oder BS: Sie haben die Wahl! 
Auf Anfrage können auch eigene Konzepte mit Sonderfarben gemeinsam realisiert 
werden. Bei allen Farbtönen kommen ausschließlich hochwertige Lacksysteme zum 	
Einsatz. Weitere Informationen erhalten Sie in der Farbkarte „Architectural Colours“.

Wichtig: Bei der Planung und Verlegung von bandlackierten Fassadenelementen, 
vor allem bei Metallic-Lackierungen, ist darauf zu achten, dass die Orientierung der 
Elemente mit der Lackierrichtung übereinstimmt. Eine unterschiedliche Anordnung 
der Elemente könnte das einheitliche Bild durch den „Flop-Effekt“ stören. Aus die-
sem Grund sind die Platten mit einem Pfeil auf der Rückseite gekennzeichnet.  
Dieser Effekt tritt auch bei einem Wechsel der Verlegerichtung von horizontal zu 
vertikal auf, z.B. wenn einzelne Platten in der Fassade um 90° gedreht eingesetzt 
werden.

Bandlackierung

Lacksystem
PVDF 

(Polyvinylidenfluorid)
HDP-Polymer

(High-Durable-Polymer)

Lackierart
Bandlackierung

coil-coating
Bandlackierung

coil-coating

Glanzgrad 30 ± 5 Einheiten 30 ± 5 Einheiten

Farbgebung

Metallic Farben,
RAL und NCS,

bis auf einzelne 
Ausnahmen

Metallic Farben,
RAL, NCS und

Alu-Natur-Farbtonreihe, 
bis auf einzelne

 Ausnahmen

Korrosionsbeständigkeit sehr gut sehr gut

Farbtonbeständigkeit sehr gut gut

Glanzhaltung sehr gut gut

Wetterbeständigkeit sehr gut gut

„Grünste“ 

Lösung 

für Ihre  

Aluminium-

fassade

+ =Metawall® = 

nachhaltig und 

100% recyclebar

Bandlackierung

=

Grüne Technologie

Die Welt der Farben
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Mögliche Lacksysteme

Lacksystem
PVDF 

(2K-Flurpolymerharz)
2K-PUR

(2K-Polyurethan-System)

Lackierart Spritzlackierung (nass) Spritzlackierung (nass)

Glanzgrad 30 ± 5 Einheiten 60 ± 5 Einheiten

Farbgebung

Metallic Farben,
RAL, Sikkens und NCS,

bis auf einzelne 
Ausnahmen

Metallic Farben,
RAL, Sikkens und NCS, 

bis auf einzelne 
Ausnahmen

Korrosionsbeständigkeit sehr gut gut

Farbtonbeständigkeit sehr gut gut

Glanzhaltung sehr gut gut

Wetterbeständigkeit sehr gut gut

Die Welt der Farben

Spritzlackierung Vor allem Metallic-Lacke in Spritzlackierung zeichnen sich durch hohe Brillanz, optische 
Tiefe und unterschiedlichen Farbeindruck bei wechselnden Lichtverhältnissen und 
Betrachtungswinkeln aus. Dieser Effekt wird durch eine variierende Ausrichtung der 
Metallic-Pigmente hervorgerufen. Dadurch kann es immer wieder zu helleren und 
dunkleren Schattierungen innerhalb eines Fassadenelementes oder von Bauteil zu 
Bauteil kommen. Hell- und Dunkelkontraste an einer lackierten Oberfläche treten 
auch dann auf, wenn die Flächen nicht im gleichen Winkel zur Betrachtungsebene 
liegen.
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Die Welt der Farben

Lackierungsprozess für
die Spritzlackierung

Metawall® kann bei kleineren Fassadenflächen mittels einer Spritzlackierung auf das 
Farbkonzept des Bauvorhaben abgestimmt werden.

Aufgrund der Haftlackbeschichtung (hl) kann dass Produkt ohne weitere Vorbehand-
lung direkt mit einem geeignetem Decklack versehen werden.

Bei manchen Farbtönen ist allerdings eine zusätzliche Vorbehandlung - Grundierung
erforderlich. Die Durchführung von Lackierversuchen mit dem gewählten Lacksystem
und Farbton an Musterplatten wird daher dringend empfohlen.

Nachfolgende Vorgaben und Hinweise sind zu beachten.

• Die Temperaturgrenze bei der forcierten Trocknung im Ofen beträgt +100° C und
ist nicht zu überschreiten.

• Die Auslieferung des Produktes erfolgt mit Schutzfolie. Vor dem Lackieren ist zu 
prüfen, dass die zu lackierenden Flächen frei von Verschmutzungen sind.

• Die Lackierung ist nach den Angaben des Lackherstellers auszuführen.

• Der Glanzgrad des gewählten Lacksystems sollte nicht über 60 Glanzeinheiten
liegen.

• Wird die Lackierung hängend ausgeführt, sind entsprechend der Plattengröße auf
der Rückseite Einhängelaschen anzubringen.

• Stücklackierte Metawell® Platten, sollten nachträglich wegen der geringeren 	
Elastizität des Decklackes, nicht mehr zu Metawall® umgearbeitet werden.

Auf Anfrage können Lackierbetriebe genannt werden.
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Pulverbeschichtung Pulverbeschichtetes Metawall® vereint hohe Funktionalität und gutes Aussehen. Ein 
großes Farb- und Strukturangebot gibt unzählige Möglichkeiten, die Fassade und 
damit das Erscheinungsbild des Gebäudes zu gestalten.
Metawall® ist nur auf Anfrage pulverfähig lieferbar. Das Material kann mit der 
Haftlackbeschichtung nach einer Reinigung ohne weitere Vorbehandlung direkt 
beschichtet werden. Die Temperaturgrenze liegt hier bei +200° C. 
Bei manchen Farbtönen ist jedoch eine zusätzliche Vorbehandlung - Grundierung 
erforderlich. Die Durchführung von Lackierversuchen mit dem gewählten Lacksystem 
und Farbton an Musterplatten wird daher dringend empfohlen.

Mögliche Pulversysteme

Pulversystem
HWF - PES

(Hochwetterfestes
 Polyesterharz nach GSB)

PES 
(Polyesterharz nach GSB)

Lackierart
elektrostatischer 

Pulverauftrag
elektrostatischer 

Pulverauftrag

Glanzgrad matt bis glanz matt bis glanz

Farbgebung

Metallic Farben,
RAL, Sikkens und NCS, 

bis auf einzelne 
Ausnahmen

Metallic Farben,
RAL, Sikkens und NCS, 

bis auf einzelne 
Ausnahmen

Korrosionsbeständigkeit
sehr gut

nach AAMA 605.2-92
gut

nach AAMA 605.2-92

Farbtonbeständigkeit
sehr gut 

nach GSB Kl.2
gut

nach GSB Kl. 1

Glanzhaltung
sehr gut

nach GSB Kl. 2
gut

nach GSB Kl. 1

Wetterbeständigkeit
sehr gut

nach ISO 2810
gut

nach ISO 2810

Empfehlung 
Pulverbeschichter 

KSI - Klaus Stahl Industrielackierungen GmbH
Im Lettenhorst 2
D - 67105 Schifferstadt
Tel:	 +49 6235 / 4908 - 0
Internet: 	www.stahlgmbh.com
E-mail: 	 info@stahlgmbh.com

Vogt Lackiertechnik GmbH
Industriestraße 11
D - 92339 Beilngries
Tel.	 +49 8461 / 6 06 04 - 0
Internet: 	www.vogt-lackiertechnik.de
E-mail: 	 info@vogt-lackiertechnik.de

LOV Limbacher Oberflächenveredlung GmbH
Sachsenstraße 31
D - 09212 Limbach-Oberfrohna
Tel: 	 +49 3722 / 7764 - 02
Internet: 	www.lov.de
E-mail: 	 info@lov.de
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Reinigung und Pflege

Metawall® wird mit einer Schutzfolie geliefert. Es handelt sich hierbei um eine Transport-
schutzfolie, die spätestens 6 Monate nach Lieferung zu entfernen ist. Starke Temperatur-
schwankungen und direkte Sonneneinstrahlung können die Zeitbeständigkeit 
vermindern. Löst sich in Teilbereichen die Schutzfolie, zum Beispiel bei der Weiterver-
arbeitung oder Verlegung, können im Laufe der Zeit Schmutzränder auftreten, die 
gegebenenfalls mit erhöhtem Aufwand oder nicht mehr gereinigt werden können.
                            
Achtung:
Markierungen oder Beschriftungen, die z.B. mit Edding oder anderen Beschriftungs-
mitteln auf die Schutzfolie aufgetragen werden, können unter Umständen die Folie 
durchdringen und die Beschichtung beschädigen.

Bei der Reinigung der beschichteten Oberfläche ist dem jeweiligen Lacksystem sowie 
der Art der Verschmutzung Rechnung zu tragen. Unter keinen Umständen dürfen 
abrasive, organische, lösungsmittelhaltige, stark saure und alkali- oder chlorhaltige 
Reinigungsmittel verwendet werden. Die gereinigten Oberflächen sind anschließend 
mit Wasser gut abzuspülen und zu trocknen. Vergleiche auch das Merkblatt A5 
„Reinigung von Aluminium im Bauwesen“ des GDA Gesamtverband der Aluminium-
industrie e.V. und die ergänzende Liste über neutrale Reinigungsmittel, herausgegeben 
von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e. V. Nürnberg. 

Wichtiger Hinweis zur 
Schutzfolie

Die Welt der Farben

Ausbesserung Generell gilt: Ausbesserungsarbeiten dürfen nur durch einen Fachbetrieb vorge-
nommen werden. Dazu sollten, an einer unauffälligen Stelle der Fassade, Versuche 
mit dem Ausbesserungslack durchgeführt werden.

Für die Beschaffung von geeigneten Ausbesserungslacken wenden Sie sich bitte an 
den Lackhersteller bzw. Ihren Lackierbetrieb.

Farbmuster Bei Farbmustern, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, handelt es sich 
i.d.R. um Labormuster, die in optischer Erscheinung (Glanzgrad, Farbton, usw.) und 
Oberflächenstruktur von der Produktion abweichen können.
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Durch den genial einfachen Aufbau entsteht ein sehr leichtes und extrem 
biegesteifes Aluminium-Sandwichelement, welches sich durch seine Eigenschaften 
hervorragend für die Verwendung als vorgehängte, hinterlüftete Fassadenbekleidung 
eignet. 

Der kontinuierliche Fertigungsprozess erlaubt die Herstellung außergewöhnlich 
großer Fassadenelemente mit ebener Oberfläche, die auch bei großflächiger 
Anwendung formstabil und plan bleiben.

Die Farbgestaltung der sichtbaren Oberflächen kann bis auf wenige Ausnahmen mit 
verschiedenen Lacksystemen erfolgen z.B. nach RAL, NCS, BS und Pantone sowie 
Metallic-Farben. Eigene Farbkonzepte mit Sonderfarbtönen sind auf Anfrage 
möglich.

Die nachfolgenden Prinzipzeichnungen zeigen Ausführungsbeispiele für einen 
materialgerechten Einsatz in der Fassade. Bei Ihrer Projektplanung unterstützen wir 
Sie gern mit detaillierten technischen Unterlagen und entwickeln gemeinsam mit 
Ihnen bei einer persönlichen Beratung konstruktive Details, die auf Ihren Entwurf 
zugeschnitten sind.

Wichtig: Unterschiedliche Bestimmungen in den einzelnen Ländern erfordern 
gegebenenfalls, dass im Einzelfall die Verwendbarkeit geprüft und nachgewiesen 
werden muss. In der Bundesrepublik Deutschland sind die Anforderungen in der 
Norm DIN 18516 „Außenwandbekleidungen, hinterlüftet“ festgelegt. Weiterhin sind 
die jeweils gültigen „Landesbauordnungen und die technischen Bestimmungen“ zu 
beachten!
 
Alle Produkte der Metawell GmbH erfüllen dank langjähriger Erfahrung höchste 
Qualitätsansprüche und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und technischen 
Weiterentwicklung.

Innovative Werkstoffe der 
Metawell GmbH

PRODUKTINFORMATION ALLGEMEIN

Warum Sie sich aus Sicht der Nachhaltigkeit für unsere Produkte entscheiden sollten: 

•	 hohe Lebensdauer und geringe Instandhaltungsmaßnahmen
•	 Wetter- und Korrosionsbeständigkeit
•	 geringes Gewicht durch Leichtbauweise 
•	 hoher Anteil an bereits recyceltem Aluminium (ohne Qualitätsverlust)
•	 vollständige Reyclingfähigkeit ohne vorherige Materialtrennung 

Diese Produkteigenschaften werden durch die Umweltproduktdeklaration nach DIN 
EN ISO 14025 Typ III und EN 15804 bestätigt. 

Nachhaltigkeit und Recycling
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Produktionsschema

SF

PRODUKTINFORMATION ALLGEMEIN

Breite:	 1600 mm, 1500 mm, 1250 mm und 1000 mm 
Länge:	 bis zu max. 6000 mm (andere auf Anfrage)

Plattenformate

Plattenhöhe H
Oberfläche (Haftlack)
Stärke unteres Deckblech t2
Stärke der Welle tw
Stärke oberes Deckblech t1
Oberfläche ( coilcoating)
Schutzfolie
Plattentyp

Die Plattenbezeichnungen setzen sich wie folgt zusammen:

Plattenaufbau



Vertikalschnitt Bolzen-System

Belüftungsspalt
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Metawall® wird aus einer Metawell® Halbzeugplatte hergestellt. 

Die Herstellung erfolgt bei Metawell GmbH nach individuellen Maßvorgaben des 
Kunden.

Grundsätzlich sollte Metawall®, wegen der Kantengestaltung, nachträglich in ihrer 
Größe nicht mehr verändert werden.

Öffnungen und Ausschnitte können, soweit es der Zuschnitt erlaubt, auch mit der 
Kantenausbildung von Metawall® ausgebildet werden. 

An den Stellen, wo dies nicht möglich ist, bleiben die Schnittkanten offen. Wir 	
empfehlen im Vorfeld diese Details mit Schattenfugen zu planen.

Wichtig: Metawall® wird mit rückseitigem Belüftungsspalt gefertigt. Ein sicheres 
Ablaufen von eventuell eindringendem Wasser (auch aufkommendem Kondens-
wasser) muss immer gewährleistet sein, deshalb darf dieser auch durch die UK nicht 
verschlossen werden.

Bauart

Metawall®
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Die Entwässerung ist in jeder Anordnung gewährleistet. Wenn die Welle in vertikale 
Richtung verläuft, kann Wasser, welches über die Luftfeuchtigkeit in die Wellenka-
näle eindringt und bei Temperaturveränderungen kondensiert, entweichen. Bei einer 
horizontalen Anordnung der Welle ist diese leicht bombiert, so dass vorhandenes 
Wasser seitlich entweicht. Bei der Montage ist sicher zu stellen, dass die vertikal ins-
tallierten Paneele richtig montiert werden. Dafür sorgt der Pfeil auf unserer Schutzfo-
lie, der immer nach oben zeigen muss!

Dauerhaft 
gesicherte 
Entwässerung

Metawall®
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Bezeichnung: 	 Metawall® A2
Plattentyp:	 Alu SF cc 10-03xl-10 hl / H15	
Dicke:	 15 mm ± 0,2 mm	
Gewicht:	 6,8 kg/m2	
Längenausdehnungskoeffizient α:	 24*10-6 K-1 (siehe Beispiel)	 	
Temperaturbeständigkeit:	 -40 °C bis +100 °C 	

Beispiel zur Längenausdehnung: Plattenformate
von -20 °C bis +80 °C = 100 Kelvin Temperaturdifferenz
wärmebedingte Längenausdehnung: 0,024 x 100 x 1 m: 2,4 mm auf 1 Meter Länge

Metawall® A2

1560 x 6000 mm (größer auf Anfrage)
Kassettenformate

Metawall® A2 

DIN EN 13501-1: A2 - s1, d0 (nicht brennbar)
NFPA 285 und ASTM E84 - bestanden
Intertek zertifiziert

Brandklassifizierung

Orientierung der Welle Biegesteifigkeit Nmm2/mm

längs
quer

2,26 E +6
1,96 E +6

Statische Kennwerte

Angaben zu den Deckblechen

Dicke Legierung Zugfestigkeit Streckgrenze

Sichtseite
Rückseite

1,0 mm
1,0 mm

EN AW-5754 H42
EN AW-5754 H48

≥ 220 N/mm2

≥ 280 N/mm2

≥ 140 N/mm2

≥ 220 N/mm2

Wellenrichtung /
direction corrugation

längs / longitudinal

Wellenrichtung /
direction corrugation

quer / cross
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Metawall® B1 Variante I Bezeichnung: 	 Metawall® B1
Variante I: 	 Alu SF cc 10-03-05 hl / H10
Dicke:	 10 mm ± 0,2 mm	
Gewicht:	 5,7 kg/m2	
Längenausdehnungskoeffizient α:	 24*10-6 K-1 (siehe Beispiel)	 	
Temperaturbeständigkeit:	 -40 °C bis +100 °C 	

Beispiel zur Längenausdehnung: Plattenformate von -20 °C bis +80 °C = 100 Kelvin Temperatur-
differenz wärmebedingte Längenausdehnung: 0,024 x 100 x 1 m: 2,4 mm auf 1 Meter Länge

Orientierung der Welle Biegesteifigkeit Nmm2/mm

längs
quer

2,26 E +6
1,96 E +6

37,1 kg 26,2 kg 18,4 kg 5,7 kg

Stahl
4,7 mm dick

Faserzement
11,4 mm dick

Aluminium
6,8 mm dick

Metawall® B1
10 mm dick

Statische Kennwerte

Metawall® B1

Angaben zu den Deckblechen Variante I

Dicke Legierung Zugfestigkeit Streckgrenze

Sichtseite
Rückseite

1,0 mm
0,5 mm

EN AW-5754 H42
EN AW-5182 H48

≥ 220 N/mm2

≥ 330 N/mm2

≥ 140 N/mm2

≥ 300 N/mm2

Agraffenbefestigung: 	 1570 x 6000 mm (größer auf Anfrage)

Agraffenbefestigung: 	 DIN EN 13501-1: B - s2, d0 (schwer entflammbar)

Kassettenformate

Brandklassifizierung

Gewichtsvergleich von 
Materialien bei gleicher 
Biegesteifigkeit

Wellenrichtung /
direction corrugation

längs / longitudinal

Wellenrichtung /
direction corrugation

quer / cross
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Metawall® B1 Variante II Bezeichnung: 	 Metawall® B1
Variante II: 	 Alu SF cc 08-03-05 hl / H10 
Dicke:	 10 mm ± 0,2 mm	
Gewicht:	 5,2 kg/m2	
Längenausdehnungskoeffizient α:	 24*10-6 K-1 (siehe Beispiel)	 	
Temperaturbeständigkeit:	 -40 °C bis +100 °C 	

Beispiel zur Längenausdehnung: Plattenformate 
von -20 °C bis +80 °C = 100 Kelvin Temperaturdifferenz
wärmebedingte Längenausdehnung: 0,024 x 100 x 1 m: 2,4 mm auf 1 Meter Länge

Orientierung der Welle Biegesteifigkeit Nmm2/mm

längs
quer

2,13 E +6
1,85 E +6

Statische Kennwerte

Metawall® B1

Angaben zu den Deckblechen Variante II

Dicke Legierung Zugfestigkeit Streckgrenze

Sichtseite
Rückseite

0,8 mm
0,5 mm

EN AW-5754 H42
EN AW-5182 H48

≥ 220 N/mm2

≥ 330 N/mm2

≥ 140 N/mm2

≥ 300 N/mm2

Agraffenbefestigung: 	 1570 x 6000 mm (größer auf Anfrage)Kassettenformate

Agraffenbefestigung: 	 DIN EN 13501-1: B - s2, d0 (schwer entflammbar)Brandklassifizierung

Wellenrichtung /
direction corrugation

längs / longitudinal

Wellenrichtung /
direction corrugation

quer / cross
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ALLGEMEINE HINWEISE

Die Lieferung erfolgt in geschlossenen Spanplatten- oder Massivholzkisten. Je nach 
Auftragsgröße können die einzelnen Verpackungskisten mehr als 3000 kg wiegen. 
Beschädigungen an den Transportkisten sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
unverzüglich zu melden und in den Übergabepapieren der Spediteure zu vermerken.

Die Kassetten müssen bei der Lagerung vor Regen und Schnee geschützt werden. 
Weiterhin sind die Kassetten mit der Sichtseite nach oben zu stapeln. Kondenswas-
serbildungen durch starke Temperaturschwankungen sind wegen der zu erwar-
tenden Fleckenbildung oder Korrosion zu vermeiden – gegebenenfalls müssen die 
Fassadenelemente getrocknet werden. 

Um beim Stapeln der Elemente Abdrücke zu vermeiden, dürfen nur geeignete 	
Materialien als Zwischenlager (keinen Styropor) verwendet werden. Das Entnehmen 
der einzelnen Elemente muss ohne Schieben erfolgen. 

Die Stapelhöhe der Platten darf 1500 mm nicht überschreiten.

Um Schmutzflecken zu vermeiden, empfehlen wir das Tragen von geeigneten Hand-
schuhen.

Lieferung und Lagerung

Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten 

Sämtliche in dieser technischen Beschreibung enthaltenen Zeichnungen und Angaben 
sind auf der Grundlage des derzeitigen technischen Standes, unserer eigenen Er-
fahrungen und den erfolgten Prüfungen erstellt. Die Angaben erfolgen unverbindlich 
ohne vertragliche Verpflichtung und stellen keine Zusicherung auf Eigenschaften dar.

Die Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Metawell GmbH
nicht gestattet.

Die Gewährleistung und Haftung gilt ausschließlich nach den jeweils gültigen 	
allgemeinen Lieferbedingungen; dies gilt auch für mündliche Beratungen.

Eine Haftung für Druckfehler oder nachträgliche Änderungen ist ausgeschlossen.

Die Produkte werden mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Es handelt sich hierbei um 
eine Transportschutzfolie, die spätestens 6 Monate nach Lieferung zu entfernen ist. 
Langfristig bewitterte Schutzfolie ist nur sehr schwer zu entfernen, deshalb sollte 
diese nach der Montage schnellstmöglich abgezogen werden.
Löst sich in Teilbereichen die Schutzfolie, zum Beispiel bei der Weiterverarbeitung 
oder Verlegung, können im Laufe der Zeit Schmutzränder auftreten, die gegebenen-
falls nur mit großem Aufwand oder nicht mehr entfernt werden können.

Achtung:
Markierungen oder Beschriftungen die z.B. mit Edding oder anderen Beschriftungs-
mitteln auf die Schutzfolie aufgetragen werden, können unter Umständen die Folie 
durchdringen und die Beschichtung beschädigen.

Schutzfolie



Um ein Übergreifen von Feuer auf mehrere Etagen zu verhindern, müssen bei 
bestimmten Gebäudeklassen laut Landesbauordnung und den technischen Bau-
bestimmungen Brandsperren (z.B. aus Stahlblech) eingesetzt werden.

Leibungen von Außenwandöffnungen (Türen, Fenster) dürfen integraler Bestandteil 
von Brandsperren sein.

                 Produktinformation	
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Blitzschlag Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, muss aufgrund geltender Bauver-
ordnungen oder auf Wunsch des Gebäudebetreibers bzw. der Sachversicherung 
festgestellt werden, ob das Gebäude mit Blitzschutz auszustatten ist.
In Deutschland erfolgt die Risikoermittlung gemäß VDE 0185-305-2:2006-10.

Internet-Adressen zum Blitzschlag:

www.blitzschutz.de
www.vdb.blitzschutz.com

Brandschutz

Brandsperre 

Metawall® A2 erfüllt nach der Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu 
ihrem Brandverhalten nach:
•	 DIN EN 13501-1: A2 - s1, d0 (nicht brennbar)
•	 NFPA 285 und ASTM E84 - bestanden

Metawall® B1 erfüllt nach der Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu 
ihrem Brandverhalten nach: 
•	 DIN EN 13501-1: Agraffenbefestigung: 	    B - s2, d0 (schwer entflammbar)

ALLGEMEINE HINWEISE



	     Befestigung

Befestigung



	     Befestigung

BF20d-2023/04Änderungen und Irrtümer vorbehalten 02

BEFESTIGUNG Metawall® A2

Die Anbindung von Metawall® A2 erfolgt mit der Unterkonstruktion der Firma 	
GIP - Schienensystem „VECO 2000“. 

Um Dilatationsgeräusche bei den zu erwartenden Relativbewegungen durch Wind 
und Temperatur zu vermeiden, sind gegebenenfalls bei den einzelnen gewählten 
Unterkonstruktionssystemen geeignete Entkoppelungen zu verwenden.
 
Wird die Fassadenbekleidung mit offenen Fugen angeordnet, ist besonders auf das 
Eindringen von Regen und Feuchtigkeit zu achten.

Die Befestigung von Metawall® A2 an die gewählte Unterkonstruktion ist nach den 
statischen Erfordernissen zu bestimmen.

Die Anzahl an Agraffen ist von Agraffentyp, Formatgröße und Windlast abhängig.

Die Befestigung der Agraffen auf der Rückseite erfolgt mittels Niet oder Dünnblech-
schraube. 

Schienensystem

1. Festpunkt - Tragkonstruktion
2. Gleitpunkt - Tragkonstruktion
3. L-Profil
4. Tragprofil GIP „VECO 2000“
5. Metawall® A2
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BEFESTIGUNG Metawall® A2

Angaben zum Niet

Niet PolyGrip Niet

Größe / Material 4,8 x 10 Alu/Nirosta

Klemmbereich 0,5 – 6,5 mm

Agraffenstärke 2,2 mm

Bohrlochdurchmesser
4,9 mm

(Toleranz +0,1 / -0,0 mm)

Hersteller Gesipa

Art. Nr. 1433892

Korrosivitätskategorien
nach DIN EN ISO 9223:

C1 bis C3

Standsicherheitsnachweis der rückseitig aufgenieteten Agraffen: 

FEd ≤ FRd ist zu erfüllen; wobei FEd der Bemessungswert der Einwirkung und FRd 
der Bemessungswert des Bauteilwiderstandes ist. 

Bemessungswert des Bauteilwiederstandes pro Agraffe 

gegenüber Zugbeanspruchung FRd,Z = 1,4 kN / Agraffe 

gegenüber Querkraftbeanspruchung FRd,Q = 1,6 kN / Agraffe

Bei kombinierter Beanspruchungen aus 
Zug- und Querkraft ist zu erfüllen

FEd,Z / FRd,Z + FEd,Q / FRd,Q ≤ 1,0 

Bohren Bohren: 
Damit beim Bohren der Nietlöcher die Sichtseite der Platte nicht angedrückt oder 
gar durchgebohrt wird, empfehlen wir den Einsatz einer Bohrhülse, die das zu tiefe 
Eintauchen des Bohrers verhindert.

Niet - Setzprozess: 
•	der Niet ist gerade mit 90° anzusetzen
•	auf kraftschlüssiges Anliegen des Nietkopfes ist zu achten
•	beim Einsetzen steht der Niet leicht vor, während des Setzvorgangs muss dieser
	 mit leichtem Druck nachgedrückt werden

Um den Bohr- und Setzvorgang im Vorfeld kennenzulernen, erhalten Sie auf 
Wunsch eine Musterplatte.
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BEFESTIGUNG Metawall® A2

Angaben zur Schraube

Schraube Dünnblechschraube RN KB79 ø 4,5 

Größe / Material RV4-T2-4,5x10

Klemmbereich 0,5 - 4,0 mm

Agraffenstärke 2,2 mm

Bohrlochdurchmesser in der Agraffe 4,5 - 5,0 mm

Hersteller REISSER-Schraubentechnik GmbH

Art. Nr. 00KB79 V 045 x 10

Standsicherheitsnachweis der rückseitig aufgeschraubten Agraffen: 

FEd ≤ FRd ist zu erfüllen; wobei FEd der Bemessungswert der Einwirkung und FRd 
der Bemessungswert des Bauteilwiderstandes ist. 

Bemessungswert des Bauteilwiederstandes pro Agraffe 

gegenüber Zugbeanspruchung FRd,Z = 1,2 kN / Agraffe 

gegenüber Querkraftbeanspruchung FRd,Q = 2,96 kN / Agraffe

Bei kombinierter Beanspruchungen aus 
Zug- und Querkraft ist zu erfüllen

FEd,Z / FRd,Z + FEd,Q / FRd,Q ≤ 1,0 

Schrauben: 
Die Löcher für die Schrauben werden in der Agraffe vorgebohrt. In der Platte sind 
keine Bohrungen erforderlich, da das Loch in der Kassettenrückseite durch die Bohr-
spitze der Schraube erzeugt wird

Schrauben - Setzprozess: 
•	die Schraube mit einem Winkel von 90° zur Platte anzusetzen
•	das Anzugsmoment der Schraube ist auf 6 Nm zu begrenzen
• abschließend ist zu prüfen, dass der Schraubenkopf flach auf der Agraffe anliegt, 
um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten

Um den Bohr- und Setzvorgang im Vorfeld kennenzulernen, erhalten Sie auf 
Wunsch eine Musterplatte.

≥ 
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BEFESTIGUNG Metawall® B1 Variante i  + I I

Die Anbindung von Metawall® B1 kann mit allen geeigneten Unterkonstruktions-
systemen erfolgen. 

Um Dilatationsgeräusche bei den zu erwartenden Relativbewegungen durch Wind 
und Temperatur zu vermeiden, sind gegebenenfalls bei den einzelnen gewählten 
Unterkonstruktionssystemen geeignete Entkoppelungen zu verwenden.
 
Wird die Fassadenbekleidung mit offenen Fugen angeordnet, ist besonders auf das 
Eindringen von Regen und Feuchtigkeit zu achten.

Die Befestigung von Metawall® B1 an die gewählte Unterkonstruktion ist nach den 
statischen Erfordernissen zu bestimmen.

Die Anzahl an Agraffen ist von Agraffentyp, Formatgröße und Windlast abhängig.

Die Befestigung der Agraffen auf der Rückseite erfolgt mittels Niet. Als Niet ist der 
PolyGrip Niet 4,8 x 10 Alu/Nirosta, Art. Nr.: 1433892 von der Fa. Gesipa zu verwenden. 

Ist die Materialdicke der Agraffe < 4,0 mm, muss die Materialdicke mit einer 	
geeigneten Unterlegscheibe zwischen Agraffe und Niet ausgeglichen werden.

40

Bolzensystem

Ausführung nach Statik 

 ~
10

 m
m

* Die äußeren Tragagraffen müssen mit 2 zusätzlichen Nieten für die Aufnahme des 
Eigengewichts (Nietscherkraft) versehen werden. 

* 

* 
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Kennwerte der Nietverbindung Bolzensystem

Zulässiger Bemessungswert Nietzugkraft 147 N / Niet

Zulässiger Bemessungswert Nietscherkraft 240 N / Niet

Abstand Nietachse - Kassettenrand ≥ 26 mm

Abstand Nietachse - Nietachse ≥ 40 mm 

Bohren Bohren: 
Damit beim Bohren der Nietlöcher die Sichtseite der Platte nicht angedrückt oder 
gar durchgebohrt wird, empfehlen wir den Einsatz einer Bohrhülse, die das zu tiefe 
Eintauchen des Bohrers verhindert.

Niet - Setzprozess: 
•	der Niet ist gerade mit 90° anzusetzen
•	auf kraftschlüssiges Anliegen des Nietkopfes ist zu achten
•	beim Einsetzen steht der Niet leicht vor, während des Setzvorgangs muss dieser
	 mit leichtem Druck nachgedrückt werden

Um den Bohr- und Setzvorgang im Vorfeld kennenzulernen, erhalten Sie auf 
Wunsch eine Musterplatte.

Ist die Materialdicke der Agraffe < 4,0 mm, muss die Materialdicke mit einer 	
geeigneten Unterlegscheibe zwischen Agraffe und Niet ausgeglichen werden.

BEFESTIGUNG Metawall® B1 Variante i  + I I

Angaben zum Niet

Niet PolyGrip Niet

Größe / Material 4,8 x 10 Alu/Nirosta

Klemmbereich 0,5 – 6,5 mm

Agraffenstärke
min. 4,0 mm
max. 5 mm

Bohrlochdurchmesser
4,9 mm

(Toleranz +0,1 / -0,0 mm)

Hersteller Gesipa

Art. Nr. 1433892

Korrosivitätskategorien 
nach DIN EN ISO 9223: C1 bis C3
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Die Anbindung von Metawall® B1 kann mit allen geeigneten Unterkonstruktions-
systemen erfolgen. 

Um Dilatationsgeräusche bei den zu erwartenden Relativbewegungen durch Wind 
und Temperatur zu vermeiden, sind gegebenenfalls bei den einzelnen gewählten 
Unterkonstruktionssystemen geeignete Entkoppelungen zu verwenden.
 
Wird die Fassadenbekleidung mit offenen Fugen angeordnet, ist besonders auf das 
Eindringen von Regen und Feuchtigkeit zu achten.

Die Befestigung von Metawall® B1 an die gewählte Unterkonstruktion ist nach den 
statischen Erfordernissen zu bestimmen.

Die Anzahl an Agraffen ist von Agraffentyp, Formatgröße und Windlast abhängig.

Die Befestigung der Agraffen auf der Rückseite erfolgt mittels Niet. Als Niet ist der 
PolyGrip Niet 4,8 x 10 Alu/Nirosta, Art. Nr.: 1433892 von der Fa. Gesipa zu verwenden. 

Ist die Materialdicke der Agraffe < 4,0 mm, muss die Materialdicke mit einer 	
geeigneten Unterlegscheibe zwischen Agraffe und Niet ausgeglichen werden.

Schienensystem

Ausführung nach Statik 

Randabstand: 
min. 75 mm bis 1. Niet
max. 400 mm bis Agraffenmitte

 ~
10

 m
m

BEFESTIGUNG Metawall® B1 Variante i  + I I

* Die äußeren Tragagraffen müssen mit 3 Nieten versehen werden - 1 Niet ist 	
ausschließlich für Aufnahme des Eigengewichts (Nietscherkraft) notwendig. 

* * 
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Charakteristische Werte der Nietverbindung nach 
ETA 13/0255 Anlage 16 (Stand Juli 2022)

Nietzugkraft 220 N / Niet

Nietscherkraft 710 N / Niet

Bohren Bohren: 
Damit beim Bohren der Nietlöcher die Sichtseite der Platte nicht angedrückt oder 
gar durchgebohrt wird, empfehlen wir den Einsatz einer Bohrhülse, die das zu tiefe 
Eintauchen des Bohrers verhindert.

Niet - Setzprozess: 
•	der Niet ist gerade mit 90° anzusetzen
•	auf kraftschlüssiges Anliegen des Nietkopfes ist zu achten
•	beim Einsetzen steht der Niet leicht vor, während des Setzvorgangs muss dieser
	 mit leichtem Druck nachgedrückt werden

Um den Bohr- und Setzvorgang im Vorfeld kennenzulernen, erhalten Sie auf 
Wunsch eine Musterplatte.

Ist die Materialdicke der Agraffe < 4,0 mm, muss die Materialdicke mit einer 	
geeigneten Unterlegscheibe zwischen Agraffe und Niet ausgeglichen werden.

Randabstand: 
min. 75 mm bis 1. Niet

max. 400 mm bis Agraffenmitte

Randabstand: 
min. 75 mm bis 1. Niet

Abstand Nietachse - Kassettenrand min. 75 mm

Abstand Nietachse - Nietachse 75 mm 

Angaben zum Niet

Niet PolyGrip Niet

Größe / Material 4,8 x 10 Alu/Nirosta

Klemmbereich 0,5 – 6,5 mm

Agraffenstärke
min. 4,0 mm
max. 5 mm

Bohrlochdurchmesser
4,9 mm

(Toleranz +0,1 / -0,0 mm)

Hersteller Gesipa

Art. Nr. 1433892

Korrosivitätskategorien 
nach DIN EN ISO 9223: C1 bis C3

BEFESTIGUNG Metawall® B1 Variante i  + I I
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HERSTELLERVERZEICHNIS

Hinweis Beim eingesetzten Zubehör sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.

BWM Dübel+Montagetechnik GmbH
Ernst-Mey-Str. 1
D - 70771 Leinfelden-Echterdingen

DWS Pohl GmbH (Systea)
Margarete-Steiff-Str. 6
D - 24558 Henstedt-Ulzburg

GIP GmbH
Friedrich-Seele-Str. 1b
D - 38122 Braunschweig

NFT-SL Fassadentechnik GmbH
Weinbergstr. 2
D - 76889 Kapellen - Drusweiler

Tel: 	 +49 - 711 / 90313 - 0
Internet: 	www.bwm.de
E-mail: 	 info@bwm.de

Tel: 	 +49 - 4193 / 99 - 11
Internet: 	www.pohlnet.com
E-mail: 	 systea@pohlnet.com

Tel: 	 +49 - 531 / 7021 - 1244
Internet:  www.gip-fassade.com
E-mail:  	 info@gip-fassade.com

Tel:	 +49 - 6343 / 7003 - 0
Internet: 	www.nft-sl.de
E-mail: 	 info@nft-sl.de

Metawall® A2 GIP GmbH
Friedrich-Seele-Str. 1b
D - 38122 Braunschweig

Tel: 	 +49 - 531 / 7021 - 1244
Internet:  www.gip-fassade.com
E-mail:  	 info@gip-fassade.com

Unterkonstruktionssysteme

Metawall® B1  
 
    Unterkonstruktionssysteme

Agraffenbefestigung 

Reisser Schraubentechnik GmbH 
Fritz-Müller-Straße 10
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

Dünnblechschraube RN KB79 ø 4,5 
RV4-T2-4,5x10 
00KB79 V 045 x10 

Tel.:         +49 (0) 7940/127 - 0
Internet:  www.reisser-screws.com 
E-mail:     info@reisser-screws.com 

Angaben Schraube
Metawall® A2

Agraffenbefestigung 

GESIPA Blindniettechnik GmbH
Nordenstraße 13 - 39
D - 64546 Möhrfelden-Walldorf

PolyGrip rivet
4.8 x 10 Alu/Nirosta
Art. Nr.: 1433892

Tel:	 +49 - 6105 / 962 - 0
Internet: 	www.gesipa.com
E-mail: 	 info@gesipa.com

Angaben Niet 
Metawall® A2 / Metawall® B1



           Verarbeitungshinweise

Verarbeitungshinweise



Änderungen und Irrtümer vorbehalten 02BF20d -2023/04

           Verarbeitungshinweise

SÄGEN

Sägen Metawell®-Platten lassen sich mit Kreis-, Stich- und Bandsägen mit handelsüblichen 
Sägeblättern bearbeiten. Es sollten jedoch keine geschränkten Sägeblätter verwendet 
werden, da die Zähne zwischen Deckblech und Welle hängenbleiben und zu einem 
unsauberen Schnittbild führen. Für den Einsatz auf Kreissägen haben sich Flach-/Trapez-
zähne mit negativem Zahnstand und Hartmetall-Schneiden bewährt. 

Für die Verarbeitung großformatiger Platten ist ein Schlittentisch für Formatkreis-
sägen bzw. die Verwendung von Vertikalsägen vorteilhaft. Zur Erzielung optimaler 
Ergebnisse wird die Verwendung von Anschlägen empfohlen. Paketschnitte sind zur 
rationelleren Verarbeitung möglich, es muss dabei jedoch besonders auf die Fixierung 
der Platten und die Absaugung von Spänen geachtet werden. 

Mit Kreis- und Vertikalsägen lassen sich Nuten in die Platte einbringen, die eine 
spätere Kantung der Platte ohne zusätzliche Schwenkbiegemaschine ermöglichen. 
Hierbei ist jedoch neben einem geeigneten Prismenfräser ein Niederdrücken der Platte 
über eine Andruckrolle notwendig, damit eine definierte Einfrästiefe sichergestellt 
werden kann. 

Die Durchführung von Vorversuchen mit geeigneten Mustern wird empfohlen. 

Vertikalsäge (Plattensäge)

Negativer Flach-Trapezzahn
Leitz-Kreissägeblatt WK 462-2-37 Werkzeugparameter für Metawell® 

Sägetyp Kreissäge Bandsäge CNC-Sägeblatt

Sägeblatt 80 Zähne / D = 250 mm 14 Zähne / 1“ D = 160 mm

Hersteller / Artikel Leitz / WK 462-2-37 - Leitz / WK 462-2-37

Vorschub 10 m/min 20 m/min 10 m/min

Drehzahl 3.500 - 6.500 U/min - 12.000 U/min

Bezugsquelle für Werkzeuge Gebr. Leitz GmbH & Co. KG
Leitzstraße 2
D - 73447 Oberkochen
www.leitz.org

Stichsägeblätter 
fein für Holz oder Alu z.B.: 
• Bosch T123x Progressor Zahnteilung 1,2 - 2,6 mm 
• Bosch T118A Metall Zahnteilung 1,1 - 1,5 mm
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           Verarbeitungshinweise

Fräsen und Bohren Metawell® kann sowohl mit Handbearbeitungsmaschinen (HBM), als auch mit Werk-
zeugmaschinen (WZM) bearbeitet werden. Ideal sind Holzbearbeitungsmaschinen, 
am besten mit entsprechenden Schutzvorkehrungen gegen Metallspäne, da die 
Bearbeitung von Metawell® eher mit der Holz- als mit der Metallbearbeitung ver-
gleichbar ist. Dies betrifft insbesondere die Großflächigkeit, Spanntechnik, Vorschub-
geschwindigkeit und den Verzicht auf Kühl- und Schmiermittel.

Vor der Verwendung von Handbearbeitungsmaschinen sollten entsprechende Versuche 
durchgeführt bzw. Rücksprache mit dem Werk gehalten werden. 

Beispiele für geeignete Werkzeuge zur Bearbeitung sowie die wichtigsten Werkzeug-
parameter sind auf den folgenden Seiten aufgeführt.

Fingerfräser

Konturfräsung (Fingerfräser)

Werkzeugparameter für Metawell® 

Werkzeug
Fingerfräser 8 mm 
(Konturfräsungen)

Fingerfräser 4 mm 
(Innenecken, Sacklöcher und 

Bohrungen)

Typ

VHM Konturenfräser 
8 x 30 x 80 mm 

Vollhartmetall Konturenfräser, 
einschneidig, Rechtsdrall, rechts-

schneidend, TiAlN-
Beschichtung

VHM Konturenfräser 
4 x 15 x 40 mm 

Vollhartmetall Konturenfräser, 
einschneidig, Rechtsdrall, rechts-

schneidend, TiAlN-
Beschichtung

Drehzahl
18.000 min-1  

bis  
30.000 min-1

8.000 min-1  
bis  

30.000 min-1

Vorschub
5 m/min 

bis 
10 m/min

0,5 m/min 
bis  

10 m/min

Bezugsquelle
REXIM GmbH 
Glaitstraße 29 

D - 75433 Maulbronn-Schmie

Die nachfolgend aufgeführten Werkzeugparameter beruhen auf langjährigen Er-
fahrungen. Aufgrund der Vielfalt der am Markt erhältlichen Werkzeuge und Bear-
beitungsmaschinen sollten auf jeden Fall Verarbeitungsversuche mit den für den 
Einsatz gedachten Maschinen und Werkzeugen vorgenommen werden. Eventuelle 
Einschränkungen durch die Vorgaben des Maschinen- und des Werkzeugherstellers 
sind zu beachten.

Werkzeugparameter

FRÄSEN UND BOHREN
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           Verarbeitungshinweise

Prismenfräser

Fräsnut für Kantung 
(Prismenfräser)

Werkzeugparameter für Metawell® 

Werkzeug
CNC V-Nut Fräser 

(0,5 mm Kantradius)
CNC V-Nut-Fräser 

(2,5 mm Kantradius)
CNC V-Nut-Fräser 

(ca. 4 mm Kantradius)

Typ
V-Nut-Fräser mit 

Wechselschneiden 
Ident-Nr: 168018121

V-Nut-Fräser mit 
Wechselschneiden 

Ident-Nr: 166026662

V-Nut-Fräser mit 
Wechselschneiden 

Ident-Nr: 166022293

Drehzahl
max. 

10.000 min-1

max. 
10.000 min-1

max. 
6.200 min-1

Vorschub 6 m/min 6 m/min 5 m/min

Bezugsquelle
Gebr. Leitz GmbH & Co. 

Leitzstraße 2 
D - 73447 Oberkochen

Hinweis: 
Die Wahl der Fräser muss auf die herzustellenden Radien und die vorhandene Ober-
fläche der Platte abgestimmt werden. Mehr Informationen erhalten Sie auf Anfrage 
vom Werk. 

FRÄSEN UND BOHREN



Änderungen und Irrtümer vorbehalten 05BF20d -2023/04

           Verarbeitungshinweise

KANTENGESTALTUNG

Kantengestaltung Mit Metawell®-Platten lassen sich folgende Kantenabschlüsse realisieren.

Bei der Auswahl des Kantenabschlusses müssen aber einige Aspekte berücksichtigt 
werden:

•	Optische Anforderung, Design, gewünschte Beschichtung

•	Konstruktive Rahmenbedingungen, Bündigkeit, Anbindung an weitere Bauteile

•	Umgebungsparameter, Temperatur, Druck, einwirkende Medien

•	Belastung im eingebautem Zustand, mechanische- und thermische Belastung,  
	 Art des Bauteiles

•	Anforderung hinsichtlich der Dichtigkeit, dass kein Wasser in den Kern eindringt. 

•	Herstellungsaufwand und Stückzahl, Einzelfertigung, Serienfertigung

Die Kombination von Metawell® Platten / Metawall®  mit anderen Werkstoffen und 
Bauteilen im Außenbereich ist genauestens zu prüfen. Durch unterschiedliche Material-
kennwerte und Bewitterungseinflüsse besteht die Gefahr von Kontaktkorrosion. Um 
Verformungen oder Zwängungen zu vermeiden, müssen auch die unterschiedlichen 
temperaturbedingten Ausdehnungen der Werkstoffe berücksichtigt werden.

Metawall®

Fräsung für Kantung

geschlossene Außenecke

geschlossene Innenecke

Metawall® - Ansicht Rückseite

Hinweis Ein sicheres Ablaufen von eindringenden Medien z.B. Wasser (auch aufkommendes 
Kondenswasser) muss immer gewährleistet sein! Nähere Informationen im Kapitel 
Produktinformation und dauerhaft gesicherte Entwässerung. 

Belüftungsspalt
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Metawellplatte, Metawall B1 Fassadenkassette und Metawall A2 Fassadenkassette zur 
Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und 13 Anlagen mit 15 Seiten. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-708 vom 12. Juni 2018.  



 

 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ 
Allgemeine Bauartgenehmigung 
Nr. Z-10.3-708 

 

Seite 2 von 11 | 31. Mai 2021 

Z45017.21 1.10.3-708/4

 

I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des 
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle 
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich 
 Zulassunggegenstand sind folgende Bauprodukte: 
 - 10 mm dicke ebene Aluminium-Verbundplatten mit der Bezeichnung "Metawell 

Fassadenplatte" und "Metawall B1 Fassadenkassette" 
 - 15 mm dicke ebene Aluminium-Verbundplatten mit der Bezeichnung "Metawall A2 

Fassadenkassette" 
 - Agraffen und Agraffentragprofile GIP VECO-A-2018, bestehend aus bearbeiteten 

strangepressten Aluminiumprofilen, für die rückseitige Formschlussverbindung der 
"Metawall A2 Fassadenkassette" mit der Aluminium Unterkonstruktion  

Die o.g. Aluminium-Verbundplatten bestehen aus zwei Deckschichten aus Aluminiumblech 
und einer Kernschicht aus Aluminium-Wellblech. Die Deckschichten sind durch Klebstoff mit 
der Kernschicht verbunden. 
Die "Metawell-Fassadenplatte" und die "Metawall-B1 und -A2 Fassadenkassetten" 
unterscheiden sich dadurch, dass bei den "Metawell-Fassadenplatten" die Schnittkanten offen 
sind und bei "Metawall-Fassadenkassetten" die Schnittkanten durch das am Rand 
abgebogene äußere Deckblech abgedeckt sind.  
Die "Metawellplatte" und die "Metawall B1 Fassadenkassette" sind schwerentflammbar, die 
"Metawall A2 Fassadenkassette" nichtbrennbar. 
Die genannten Verbundplatten dürfen unter Berücksichtigung vom Abschnitt 1.2 bei 
hinterlüfteten Fassaden verwendet werden. 

1.2 Genehmigunggegenstand und Anwendungsbereich 
 Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung des 

Fassadensystems mit der "Metawall A2 Fassadenkassette". Hierbei werden die 
Verbundplatten in Form von ebenen Platten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion mit Hilfe 
von rückseitig aufgenieteten Agraffen und zugehörigem Agraffentragprofilen befestigt. 
Das Fassadensystem mit den Verbundplatten "Metawall A2 Fassadenkassette" sowie die 
Verbundplatten "Metawell Fassadenplatte" und "Metawall B1 Fassadenkassette" dürfen bei 
hinterlüfteten Außenwandbekleidungen nach DIN 18516-11 verwendet werden, mit oder ohne 
Wärmedämmung.  

 Die Verbundplatten "Metawall A2 Fassadenkassette" dürfen mit der Längsseite in vertikaler 
oder in horizontaler Richtung verlegt werden. Sie dürfen nicht zur Aussteifung von Gebäuden, 
Gebäudeteilen und baulichen Anlagen herangezogen werden. 

 Die Befestigung der Metawellplatten und "Metawall B1 Fassadenkassetten" auf der 
Aluminium-Unterkonstruktion sowie die Aluminium-Unterkonstruktion und deren Verankerung 
am Bauwerk sind nicht Gegenstand dieses Bescheides. 

 Eine eventuell vorhandene Wärmedämmung ist unabhängig von der Unterkonstruktion direkt 
am Bauwerk zu befestigen. 

                                                      
1  DIN 18516-1:2010-06 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet – Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze 
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2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Verbundplatten "Metawellplatte / Metawall B1 Fassadenkassette" 

Die Verbundplatten nach Anlage 2.1 müssen 10 mm dicke, ebene Aluminium-Verbundplatten 
aus den Deckschichten nach Abschnitt 2.1.1.1 und einer Kernschicht nach Abschnitt 2.1.1.2, 
die mit dem Klebstoff nach Abschnitt 2.1.1.3 verbunden sind, sein. Sie werden mit maximalen 
Abmessungen von 2000 mm x 6000 mm hergestellt. 
Die Verbundplatten müssen die Anforderungen der Baustoffklasse B - s2, d0 nach 
DIN EN 13501-12  erfüllen. 

2.1.1.1 Deckschichten  
 Die Deckschichten müssen aus Aluminiumblechen mit den Eigenschaften nach Tabelle 1 

bestehen und dürfen ein- oder beidseitig mit Primer und mit Polyesterlack oder PVDF-Lack 
beschichtet sein. Die Zusammensetzungen der Beschichtungen müssen mit den beim DIBt 
hinterlegten Angaben übereinstimmen. 

 Tabelle 1: Materialeigenschaften der Deckschichten 

Eigenschaften äußere Deckschicht 
(Sichtseite) 

innere Deckschicht 
(Rückseite) 

Aluminiumlegierung 
nach DIN EN 1396 

EN AW-5754 H42 EN AW-5182 H48 

Dicke [mm] 0,8 oder 1,0 0,5 
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] ≥ 220 ≥ 330 
Dehngrenze RP 0,2 [N/mm²] ≥ 140 ≥ 300 
Bruchdehnung A50 mm [%] ≥ 8 ≥ 5 

2.1.1.2 Kernschicht 
Die Kernschicht muss ein 0,3 mm dickes Wellblech (Wellenlänge ca. 14 mm) aus Aluminium 
und beidseitig mit Primer beschichtet sein. Die Materialeigenschaften des Wellblechs und die 
Zusammensetzungen der Beschichtungen müssen mit den beim Deutschen Institut für 
Bautechnik hinterlegten Angaben übereinstimmen. 

2.1.1.3 Klebstoff 
 Der Klebstoff "K-PA-A2" für die Verbindung zwischen den Deckschichten und der Kernschicht 

muss mit den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben übereinstimmen. 
2.1.2 Verbundplatten "Metawall A2 Fassadenkassette" 

Die "Metawall A2 Fassadenkassetten" nach Anlage 2.2 müssen 15 mm dicke, ebene 
Aluminium-Verbundplatten aus den Deckschichten nach Abschnitt 2.1.2.1 und einer 
Kernschicht nach Abschnitt 2.1.2.2, die mit dem Klebstoff nach Abschnitt 2.1.1.3 verbunden 
sind, sein. Sie werden mit maximalen Abmessungen von 1960 mm x 6000 mm hergestellt. 
Das Flächengewicht beträgt 6,8±0,1 kg/m².  
Die "Metawall A2 Fassadenkassetten" müssen die Anforderungen der Baustoffklasse 
A2 – s1,d0 nach DIN EN 13501-1 erfüllen. 

                                                      
2  DIN EN 13501-1:2019-05    Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: 

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2018  
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2.1.2.1 Deckschichten  
 Die Deckschichten müssen aus Aluminiumblechen mit den Eigenschaften nach Tabelle 2 

bestehen und dürfen ein- oder beidseitig mit Primer und mit Polyesterlack oder PVDF-Lack 
beschichtet sein. Die Zusammensetzungen der Beschichtungen müssen mit den beim DIBt 
hinterlegten Angaben übereinstimmen. 

 Tabelle 2: Materialeigenschaften der Deckschichten 

Eigenschaften äußere Deckschicht 
(Sichtseite) 

innere Deckschicht 
(Rückseite) 

Aluminiumlegierung 
nach DIN EN 13963 

EN AW-5754 H42 EN AW-5754 H48 

Dicke [mm] 1,0 1,0 
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] ≥ 220 ≥ 280 
Dehngrenze RP 0,2 [N/mm²] ≥ 140 ≥ 220 
Bruchdehnung A50 mm [%] ≥ 8 ≥ 3 

2.1.2.2 Kernschicht 
Die Kernschicht muss ein 0,3 mm dickes Wellblech (Wellenlänge ca. 26 mm) aus Aluminium 
und beidseitig mit Primer beschichtet sein. Die Materialeigenschaften des Wellblechs und die 
Zusammensetzungen der Beschichtungen müssen mit den beim Deutschen Institut für 
Bautechnik hinterlegten Angaben übereinstimmen. 

2.1.2.3 Klebstoff 
 Der Klebstoff nach Abschnitt 2.1.1.3 ist zu verwenden. 
2.1.3 Agraffen und Agraffentragprofile GIP VECO-A-2018 
 Die Agraffen und Agraffentragprofile VECO-A-2018 müssen aus stranggepressten 

Aluminiumprofilen der Legierung EN AW 6063 T66 nach DIN EN 755-2 bestehen und den 
Angaben nach Anlage 1-9 sowie den hinterlegten Angaben4 enstprechen. 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 
 Die Herstellung der Verbundplatten und der Agraffen und Agraffenprofile muss kontinuierlich 

im Werk erfolgen. Angaben zum Herstellungsverfahren sind beim DIBt hinterlegt. 
2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung 
 Beim Transport und Lagerung sind die Bauprodukte vor Beschädigung zu schützen; 

beschädigte Bauprodukte dürfen nicht eingebaut werden. 
2.2.3 Kennzeichnung 
 Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3 oder deren Verpackung oder der 

Lieferschein müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 
den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 
Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind. Die Verbundplatten sind so zu kennzeichnen, dass 
eine Verwechslung der Sichtseite und der Rückseite ausgeschlossen ist. 

 Die Verbundplatten, deren Verpackung oder der Lieferschein sind zusätzlich mit Angabe des 
Plattentyps und folgenden Angaben zu kennzeichnen: 
− "schwerentflammbar" (für Metawellplatte bzw. Metawall B1 Fassadenkassette) 
− "nichtbrennbar" (für Metawall A2 Fassadenkassette) 

                                                      
3  DIN EN 1396:2015-06 Aluminium und Aluminiumlegierungen – Bandbeschichtete Bleche und Bänder für 

allgemeine Anwendungen - Spezifikationen 
4  Erhältlich beim Antragsteller. 
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− Chargennummer 
− Ausrichtung Wellenverlauf 
− Herstellwerk 

2.3 Übereinstimmungsbestätigung 
2.3.1 Allgemeines 
2.3.1.1 Übereinstimmungsbestätigung für die Verbundplatten 
 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Verbundplatten nach Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2 mit 

den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers 
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines 
Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer 
regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannten Überwachungsstelle nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.  

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Verbundplatten eine 
hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle 
einzuschalten.  

 Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit 
dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 

2.3.1.2 Übereinstimmungsbestätigung für die Agraffen und Agraffentragprofile 
Die Bestätigung der Übereinstimmung der "Agraffen und Agraffentragprofile 
GIP VECO-A-2018" nach Abschnitt 2.1.3 mit den Bestimmungen der von dem Bescheid 
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen 
Produktionskontrolle und einer Erstprüfung durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle 
(Überwachungsstelle mit eigener Prüfkompetenz) erfolgen. 
Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und 

durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller 
vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser 
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieses Bescheids 
entsprechen. 

 Die werkseigene Produktionskontrolle muss für die Verbundplatten mindestens die in 
Anlage 10 aufgeführten Maßnahmen einschließen.  
Hinsichtlich des Brandverhaltens der Verbundplatten "Metawellplatte / Metawall B1 
Fassadenkassette" sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerent-
flammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung"5 sinngemäß anzuwenden. 
Hinsichtlich des Brandverhaltens der Verbundplatten "Metawall A2 Fassadenkassette" sind 
die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse 
DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"5 sinngemäß anzuwenden. 

 Durch Herstellererklärung oder Prüfung ist nachzuweisen, dass die Werkstoffe und die 
Abmessungen der Agraffen und Agraffentragprofile gem. Abschnitt 2.1.3 übereinstimmen. 

                                                      
5  Veröffentlicht in den "Mitteilungen" des DIBt 
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 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. 
Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
- Art der Kontrolle oder Prüfung 
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile 
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 

Anforderungen 
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die 
Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. 

 Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichts-
behörde auf Verlangen vorzulegen. 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung der Verbundplatten 
 In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der Verbundplatten durch eine 

Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. 
 Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Verbundplatten durchzuführen. 

Es sind Proben nach dem im Abschnitt 2.3.2 / Anlage 10 festgelegten Prüfplan zu entnehmen 
und zu prüfen. Zusätzlich ist das Brandverhaltens der Verbundplatten zu überprüfen. Die 
Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. 
Für die Durchführung der Überwachung hinsichtlich des Brandverhaltens der Verbundplatten 
"Metawellplatte / Metawall B1 Fassadenkassette" sind die "Richtlinien zum 
Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) 
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"5 und hinsichtlich des Brandverhaltens der 
Verbundplatten "Metawall A2 Fassadenkassette" sind die "Richtlinien zum 
Übereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"5 sinngemäß anzuwenden. 

 Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik auf Verlangen vorzulegen. 

2.3.4 Erstprüfung der Agraffen und Agraffentragprofile 
 Im Rahmen der Erstprüfung sind durch eine anerkannte Prüfstelle die im Abschnitt 2.1.3 

genannten Produkteigenschaften (Werkstoff und Abmessungen) der Bauprodukte zu prüfen. 

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

3.1 Planung 
3.1.1 Allgemeines 
 Das Fassadensystem ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen, 

sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 
 Die Standsicherheit der Verbundplatten (Abschnitt 3.2.1.1) ist objektbezogen durch eine 

statische Berechnung nachzuweisen. 
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Der Standsicherheitsnachweis für die Befestigung ist, sofern im Folgenden nichts anderes 
festgelegt ist, entsprechend den Besonderen Bestimmungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung für die Befestigungsmittel zu führen. 

 Bei der Ermittlung der Temperaturdifferenz ist von den in DIN 18516-16 festgelegten 
Extremaltemperaturen und Montagetemperatur auszugehen. 

 Der Standsicherheitsnachweis der Unterkonstruktion einschließlich deren Verankerung am 
Bauwerk ist objektspezifisch gesondert zu führen. Profilstöße in der Unterkonstruktion dürfen 
nicht durch die Verbundplatten überbrückt werden.  

 Die Bestimmungen der DIN 18516-1 sind zu beachten. 
 Das Fassadensystem darf mit oder ohne Wärmedämmung verwendet werden.  
3.1.2 Befestigung der "Metawall A2 Fassadenkassette" 
 Die Standsicherheit der rückseitig aufgenieteten Aluminiumagraffen bei den "Metawall A2 

Fassadenkassette" ist nach Abschnitt 3.2.1.2 nachzuweisen. Der maximale Agraffenabstand 
beträgt 1,36 m und ein Randabstand von mind. 75 mm ist einzuhalten. Zum Montagezeitpunkt 
ist zwischen den Agraffen und den Agraffentragprofilen das Nennmaß auf 7 mm einzustellen 
(siehe Anlage 7). Die Durchbiegung der Agraffentragprofile ist auf L/200 zu begrenzen.  

 Als Befestigungsmittel für die Metawall A2 Fassadenkassette sind rückseitig aufgenietete 
Aluminiumagraffen einschließlich Ihrer Nietverbindung mit dem Agraffensystem 
GIP-VECO-A-2018 an der Aluminium-Unterkonstruktion nach Anlage 1-9 und nach folgenden 
Angaben zu verwenden: 
- SFS-intec Blindniete Alu/nichtrostender Stahl Ø 4,8 nach ETA 13/0255, Anlagen 14; 

Setzkopf 9,5mm, Hülse Aluminium AIMg2.5 nach DIN EN 573-37; Dorn aus nichtrostendem 
Stahl, Werkstoff Nr. 1.4541 nach DIN EN 100888 für die Anwendung im Rahmen der 
Korrosivitätskatergorie C1 bis C3 nach DIN EN ISO 9223 

- Agraffen und Agraffentragprofile nach Abschnitt 2.1.3  
 Die Kassetten dürfen entsprechend Anlage 3-5 im Querformat oder im Hochformat verlegt 

werden. Dabei werden die an der Rückseite der Kassetten werkmäßig angenieteten 
systemspezifischen Aluminiumagraffen gemäß Anlage 8 durch Nietverbindung verbunden. 
Anschließend erfolgt auf der Baustelle die Einstandmontage an dem zugehörigen Tragprofil 
nach Anlage 7.  

3.2 Bemessung 
3.2.1 Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit 
 Das Fassadensystem ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu bemessen, 

sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 
 Die Einwirkungen aus Windlast sowie die Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen γF ergeben 

sich aus den Technischen Baubestimmungen. 
3.2.1.1 Standsicherheitsnachweis für die Verbundplatten 
 Die Schnittgrößen von einachsig gespannten, liniengelagerten Verbundplatten können nach 

den Regeln der Stabstatik erfolgen. 
 Die Schnittgrößen von mehrachsig gespannten, punktgelagerten Verbundplatten können mit 

der linearen Plattentheorie ermittelt werden, wobei die Berechnung als 10 mm dicke 
orthotrope Platten mit einem FEM Programm unter Berücksichtigung folgender Kennwerte 
durchgeführt werden darf. Die Biegesteifigkeiten der Platten sind in Tabelle 2 angegeben. 

  

                                                      
6  DIN 18516-1:2010-06 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet – Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze 
7  DIN EN 573-3:2013-12 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form 
8  DIN EN 10088-1:2014-12 Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 
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Tabelle 2:  Biegesteifigkeiten der Verbundplatten in Abhängigkeit der Tragrichtung und des 
Plattentyps 

Biegesteifigkeiten Plattentyp (t1: Dicke des äußeren Deckblechs) 
t1 = 0,8 mm t1 = 1,0 mm 

Tragrichtung parallel zu den 
Wellen des Kerns 

E.I WP 2.130.000 Nmm²/mm 2.260.000 Nmm²/mm 

Tragrichtung quer zu den 
Wellen des Kerns 

E.I WQ 1.850.000 Nmm²/mm 1.960.000 Nmm²/mm 

 Daraus ergeben sich die anzusetzenden E-Module nach Tabelle 3. 

 Tabelle 3: E-Modul für Verbundplatten in Abhängigkeit der Tragrichtung und des Plattentyps 

E-Modul für Verbundplatten 
(als 10 mm dicke orthotrope Platten)* 

Plattentyp 
(t1: Dicke des äußeren Deckblechs) 

t1 = 0,8 mm t1 = 1,0 mm 
parallel zu den Wellen EWP 25.560 N/mm² 27.120 N/mm² 
quer zu den Wellen EWQ 22.200 N/mm² 23.520 N/mm² 
* Alternativ darf die Berechnung für 10 mm dicke isotrope Platten mit dem mittleren E-Modul 

Em = 0,5 * (EWP + EWQ) erfolgen. 

 Die Flächenwerte der Verbundplatten sind Tabelle 4 zu entnehmen. 

 Tabelle 4: Flächenwerte der Verbundplatten in Abhängigkeit der Tragrichtung (parallel oder 
quer zu den Wellen des Kernbleches) und des Plattentyps 

Flächenwerte Plattentyp 
Platten mit t1 = 0,8 mm Platten mit t1 = 1,0 mm 

parallel zu den Wellen IWP 30.500 mm4/m 32.400 mm4/m 
Wa,P 7.185 mm3/m 8.265 mm3/m 
Wi,P 5.435 mm3/m 5.475 mm3/m 

quer zu den Wellen IWQ 26.500 mm4/m 28.100 mm4/m 
Wa,Q 6.730 mm3/m 7.965 mm3/m 
Wi,Q 4.485 mm3/m 4.455 mm3/m 

Indizien: 
a,P: äußere Deckschicht, parallel zu den Wellen; i,P: innere Deckschicht, parallel zu den Wellen 
a,Q: äußere Deckschicht, quer zu den Wellen; i,Q: innere Deckschicht, quer zu den Wellen 

 Für die Verbundplatten nach Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2 ist nachzuweisen, dass der 
Bemessungswert der Biegespannung unter Windlasteinwirkung (ohne Entlastungen durch 
Membranwirkung) an keiner Stelle größer ist als der in Tabelle 5 angegebene 
Bemessungswert der Biegemomente. 

 Tabelle 5: Bemessungswerte der Biegemomente der Verbundplatten in Abhängigkeit der 
Tragrichtung (parallel oder quer zu den Wellen des Kerns) und des Plattentyps 
(0,8 mm oder 1,0 mm dickes äußeres Deckblech) 

Bemessungswerte der 
Biegemomente 

Plattentyp (mit t1: Dicke des äußeren Deckblechs) 
t1 = 0,8 mm t1 = 1,0 mm 

parallel zu den Wellen MP,Rd ± 0,883 kNm/m ± 1,017 kNm/m 
quer zu den Wellen MQ,Rd ± 0,360 kNm/m ± 0,360 kNm/m 
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 Bei den geschlossenen Außenecken der Metawall-Fassadenkassetten darf die 
Kantenausbildung nur als Gelenklinie und nicht als biegesteife Eckausbildung berücksichtigt 
werden. 

3.2.1.2 Standsicherheitsnachweis für die rückseitig angenietete Agraffe an der Metawall A2 
Fassadenkassette  

 Die Standsicherheit der rückseitig angenieteten Agraffen der Metawall A2 Fassadenkassette 
einschließlich der Formschlussverbindung mit den zugehörigen Agraffentragprofilen ist unter 
Berücksichtigung der Einwirkungen aus Verbundplatteneigengewicht sowie Windlast und der 
im folgendem angegebenen Bemessungswerte des Bauteilwiderstandes objektbezogen 
nachzuweisen.  

 Ed ≤ Rd ist zu erfüllen; wobei Ed der Bemessungswert der Einwirkung und Rd der 
Bemessungswert des Bauteilwiderstandes ist.  

 Es sind folgende Bemessungswerte des Widerstands pro Agraffe anzusetzen:  
  FRd,Z = 1,4 kN / Agraffe  gegenüber Zugbeanspruchung  
  FRd,Q = 1,6 kN / Agraffe  gegenüber Querkraftbeanspruchung 
 Bei kombinierter Beanspruchung aus Zug – und Querkraft ist folgendes zu erfüllen: 
  FEd,Z / FRd,Z + FED,Q / FRd,Q ≤ 1,0  
3.2.2 Brandschutz 

Die Verbundplatten "Metawellplatte" und "Metawall B1 Fassadenkassette" sind 
schwerentflammbar. 
Die Verbundplatten "Metawall A2 Fassadenkassette" sind nichtbrennbar in Verbindung mit der 
Aluminium-Unterkonstruktion. 
Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit bzw. Nichtbrennbarkeit gilt bei Anwendung auf 
massiven mineralischen Untergünden oder wenn eine eventuell vorhandene Wärmedämmung 
aus nichtbrennbaren Mineralwolledämmplatten (Dicke mindestens 50 mm) nach 
DIN EN 13162 besteht und die Tiefe des Hinterlüftungsspaltes zwischen Platten und 
Dämmung bzw. Untergrund bei "Metawellplatte" und "Metawell B1 Fassadenkassette" 
mindestens 30 mm und bei "Metawell A2 Fassadenkassette" mindestens 40 mm beträgt. 
Andernfalls darf das Fassadensystem dort verwendet werden, wo die bauaufsichtliche 
Anforderung normalentflammbar gestellt wird.  

 Bei schwerentflammbaren und nichtbrennbaren Fassadensystemen sind die Technischen 
Baubestimmungen über besondere Brandschutzmaßnahmen bei hinterlüfteten Außenwand-
bekleidungen nach DIN 18516-1 zu beachten. 

3.2.3 Wärmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz 
Für den Nachweis des Wärmeschutzes gilt DIN 4108-29. 
Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 694610 für 
die Außenwandkonstruktion dürfen die Luftschicht (Hinterlüftungsspalt) und die 
Verbundplatten nicht berücksichtigt werden. 
Bei dem Wärmeschutznachweis ist für den verwendeten Dämmstoff der Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit entsprechend DIN 4108-411 Tabelle 2 anzusetzen. Die Wärmebrücken, die 
durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen werden, weil die 
Wärmedämmschicht durchdrungen oder in ihre Dicke verringert wird, sind zu berücksichtigen. 

                                                      
9  DIN 4108-2:2013-02  Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen 

an den Wärmeschutz 
10  DIN EN ISO 6946:2008-04  Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - 

Berechnungsverfahren 
11  DIN 4108-4:2013-02 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und feuchte-

schutztechnische Bemessungswerte 
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Für den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-312. 
3.2.4 Schallschutz 
 Für den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 410913. 

3.3 Ausführung 
3.3.1 Allgemeines 
 Das Fassadensystem ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen auszuführen, 

sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 
 Die Angaben der Anlagen sowie die Planungs- und Bemessungsvorgaben (s. Abschnitt 3.1 

und 3.2) sind zu berücksichtigen.  
 Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit dieser 

allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i. V. 
m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. Ein Muster der Übereinstimmungserklärung ist dem Bescheid 
als Anlage 13 beigefügt. Diese Erklärung ist dem Bauherrn zu überreichen. 

3.3.2 Montage der Metawall A2 Fassadenkassette mit rückseitig aufgenieteten Agraffen 
Die Metawall A2 Fassadenkassette mit den werkseitig auf der Rückseite aufgenieteten 
"GIP VECO-A-2018" Agraffen sind auf den zugehörigen horizontalen Agraffenprofilen zu 
montieren, welche auf einer bauseitigen vertikalen Aluminium-Unterkonstruktion befestigt 
werden müssen. Pro Fassadenkassette sind mindestens 4 Agraffen anzuordnen. Bei 
schmalen Fassadenkassetten bis 400 mm im Hochformt (Laibungsplatten) dürfen zwei 
Agraffen in der vertikalen Plattenachse übereinander angeordnet werden.  
Bei den Unterkonstruktionsprofilen, zur Aufnahme der rückseitig auf genieteten Agraffen, ist 
ein Profilstoß zwischen den Agraffen innerhalb der Verbundplatte nicht zulässig. Die 
Mindestabstände, Einstandsmaße und Anordnungen der Anlagen 3 bis 9 zu einzuhalten.  

Renée Kamanzi-Fechner Beglaubigt 
Referatsleiterin Beckmann 

                                                      
12  DIN 4108-3:2014-11  Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter 

Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung 
und Ausführung 

13  DIN 4109-1:2018-01  Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 
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 Metawellplatte, Metawall B1 Fassadenkassette und Metawall A2 Fassadenkassette zur 
Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 

Fassadensystem - Metawall-Fassadenkassetten A2 
Schmale Fassadenkassetten A2 
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Bauprodukt/ 
Bestandteil  

Prüfung  Häufigkeit  Anforderungen  

Aluminiumbleche 
für die 
Deckschichten  

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 
nach DIN EN 10204  

je Coil  Dicke und 
Kennwerte: Rm, Rp 

0,2, A50 mm 

(siehe Abschnitt 
2.2.1)  

Aluminiumblech 
für die 
Kernschicht  

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 
nach DIN EN 10204  

je Coil  Dicke und 
Kennwerte: Rm, Rp 

0,2, A50 mm 
(gemäß 
Hinterlegung)  

Verbundplatten 
 

Dickenmessung  alle 30 Minuten während der 
Produktion  

Δt = ± 0,2 mm  

Überprüfung des 
Verbundes – 
Rollenschälversuch in 
Anlehnung an DIN 53289  

1 x je Produktionstag an 
beiden Deckschichten im 
Randbereich und in 
Plattenmitte mit Wiederholung 
der Prüfung am Tag danach  

spezifische 
Schälkraft 
 
Rückseite: ≥ 2 N/mm  
Sichtseite: ≥ 4 N/mm  

Biegeversuch nach 
DIN 53293 
(siehe Anlage 11+12)  

2 x Biegeversuche je 
Produktionscharge mit 
Verformungsmessungen an 
Balkenproben in Positiv- und 
Negativlage, parallel und 
senkrecht zu den Wellen 
(insgesamt 8 Proben*)  
* bei Metawall A2 Fassaden-
kassette insgesamt 4 Proben 

Siehe Mindestwerte 
unten  

Mindestwerte der Biegemomente bei der Biegeprüfung 

Plattentyp  Probenanordnung Tragrichtung Biegemoment [Nmm/mm]  

Dicke des äußeren 
Deckblechs t1 = 0,8 mm 
Metawellplatten 
(Abs.2.1.1.) 

Positiv-, Negativlage parallel zu den Wellen Mpos,P,0,8 = Mneg,P,0,8 ≥ 1500  

Positivlage quer zu den Wellen Mpos,Q,0,8 ≥ 805  

Negativlage quer zu den Wellen Mneg,Q,0,8 ≥ 649  
Dicke des äußeren 
Deckblechs t1 = 1,0 mm  
Metawellplatten 
(Abs. 2.1.1) 

Positiv-, Negativlage parallel zu den Wellen Mpos,P,1,0 = Mneg,P,1,0 ≥ 1730  

Positivlage quer zu den Wellen Mpos,Q,1,0 ≥ 997  

Negativlage quer zu den Wellen Mneg,Q,1,0 ≥ 645  

Metawall A2 
Fassadenkassette 
(Abs.2.1.2) 
 

Negativlage 

parallel zu den Wellen Mpos,P,A2 ≥ 2600 

quer zu den Welle Mneg,Q,A2 ≥ 1050 

Metawellplatte, Metawall B1 Fassadenkassette und Metawall A2 Fassadenkassette zur 
Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 

Werkseigene Produktionskontrolle 
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Metawellplatte, Metawall B1 Fassadenkassette und Metawall A2 Fassadenkassette zur 
Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 

Anlagenbeschreibung 
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Metawellplatte, Metawall B1 Fassadenkassette und Metawall A2 Fassadenkassette zur 
Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 

Prüfanordnung – Biegeversuch 10 mm Verbundplatte  
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Metawellplatte, Metawall B1 Fassadenkassette und Metawall A2 Fassadenkassette zur 
Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 

Prüfanordnung – Biegeversuch 15 mm Verbundplatte  
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Diese Erklärung ist nach Fertigstellung des Fassadensystems mit den Metawall A2 Fassadenkassetten auf der 
Baustelle vom Fachhandwerker der ausführenden Firma auszufüllen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu übergeben. 

Postanschrift des Gebäudes: 

Straße/Hausnummer: PLZ/Ort:    

 

Beschreibung des verarbeiteten Fassadensystem nach allgemeine bauaufsichtlicher        
Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-708 

eingesetzter Verbundplattentyp (gem. Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2) : 

                       Metawall A2 Fassadenkassette (15mm) mit rückseitiger Agraffe GIP VECO-A-2018                                       
  

 

eingesetzte Unterkonstruktion (gem. Abschnitt 2.1.3): 

                        Aluminium-Unterkonstruktion GIP VECO-A-2018 für Metawall A2 Fassadenkassette           

                        Agraffe GIP VECO-A-2018 
 

 

Brandverhalten nach Abschnitt 3.2.2 des Bescheides  

   nichtbrennbar  

           normalentflammbar 

 

 

Postanschrift der ausführenden Firma: 

Firma:    Straße:    

PLZ/Ort:    Staat:    

   

Wir erklären hiermit, dass wir das oben beschriebene Fassadensystem gemäß den Bestimmungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung/Allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-708 und den Verarbeitungshinweisen des 
Herstellers eingebaut haben. 

Datum/Unterschrift des Fachhandwerkers:    ………………………………………………………………… 
 
 

Metawellplatte, Metawall B1 Fassadenkassette und Metawall A2 Fassadenkassette zur 
Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 

Bestätigung für den Bauherren 
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Für Metawall® B1 und Metawall® A2 liegen 

Umweltproduktdeklarationen nach DIN EN 

ISO 14025 Typ III und EN 15804 vor. 

Die aktuellen Versionen können unter 

https://ibu-epd.com/veroeffentlichte-epds/ 

heruntergeladen werden. 

Metawell
metal sandwich technology

Umweltproduktdeklarationen
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